TECHNICKY NAVOD PRO CINNOSTI AUTORIZOVANYCH OSOB PRI POSUZOVANi SHODY
STAVEBNICH VYROBKU PODLE

nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb., nafrizeni §5a,7,8
vlady €. 215/2016 Sb. a nafizeni vliady €. 119/2024 Sb. (dale jen ,nafizeni viady*)

05.08.a,c

Zpracovatel tohoto technického navodu je uveden v tabulce 11.

Zpracovatel prohladuje, Ze technicky navod je zaloZzen na ovéfenych poznatcich védy, techniky a praxe, je v souladu
S obecné zévaznymi pravnimi predpisy, ¢eskymi technickymi normami a jinymi technickymi dokumenty, harmo-
nizovanymi technickymi normami a uréenymi normami, a to vse ke dni zpracovani a/nebo aktualizace technického
navodu.

Tento technicky navod je vyluéné uréen pro provadéni certifikace podle § 10 odst. 1 pism. a) zak. & 22/97 Sb.
provadéné osobami autorizovanymi dle zak. &. 22/1997 Sb., postupem dle § 2 odst. 2 nafizeni viady &. 163/2002
Sh. Zpracovatel technického navodu nenese odpovédnost za Skody zplsobené pouzitim technického navodu pro
Jiny ucel nez vySe uvedeny.

Drzitelem licence k technickému névodu je Urad pro technickou normalizaci, metrologii a stéatni zku$ebnictvi.

Technicky navod je jednim ze zptsobu, jimz Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi zajis -
tuje dodrzovani jednotného postupu autorizovanych osob pfi jejich ¢innosti ve smyslu ustanoveni § 11 odst. 1 zako-
na ¢. 22/1997 Sh., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni poz-
déjsich predpisdu.

Technicky navod neni obecné zavazny.

Technicky ndvod je vytvoren tak, aby mohlo byt provedeno posouzeni shody také podle § 5 (vazba na § 10).

Podplrné dokumenty k TN - vzory kontrolnich listd - viz
https://koordinacesv.tzus.cz/technicke-navody/13-podpurne-dokumenty-k-tn

1. Vyrobkova skupina (podskupina)

Nazev: ¢islo technického
navodu

a) Rimsové a okapové prvky pro pouZiti, na ktera se vztahuji pozadavky reakce na
ohen s pfedepsanou urovni:

-A1,A2,B,C" § 5a
-A1,A2,B,C,D,E? §7
-(A1azE),F? §8
") Vyrobky, u nichzZ jasné& stanovena etapa vyroby vede k lepsi klasifikaci z hlediska reakce na ohef.
2) Viyrobky, na které se nevztahuje poznamka 1. 05.08.03.a,c

%) Vyrobky, u nichZ se nevyzaduje zkoudeni reakce na oheri (napf. tfida A1 podle rozhodnuti Komise
96/603/ES ve znéni rozhodnuti Komise 2000/605/ES)

c) Rimsové a okapové prvky, mechanické upeviiovaci prvky pro stiesni krytiny,
prisludenstvi stfeSnich krytin pro pouZziti jina §8

Okapni plechy, lemovani, oplechovani apod. kovové - prvky podle CSN 73 3610

1.  Vymezeni zplisobu pouziti vyrobku ve stavbé:

a) Lemovani ploch pro odvod srazkové vody ze stfeSnich nebo podobnych konstrukci, véetné kryti ploch malych rozméru.
b) Pro pouziti vyrobku vyZadujici deklaraci environmentalnich viastnosti v ramci posuzovani udrzitelnosti staveb.
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TECHNICKY NAVOD PRO CINNOSTI AUTORIZOVANYCH OSOB PRI POSUZOVANi SHODY 05.08.a.c

nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb., nafizeni §5a,7,8
vlady €. 215/2016 Sb. a nafizeni vliady €. 119/2024 Sb. (dale jen ,nafizeni viady*)

2. Zakladni pozadavky a vymezeni sledovanych viastnosti:

narizeni vlady

Zakladni pozadavek Uréené normy

Vymezeni sledovanych vlastnosti majici
vztah k zakladnim pozadavkim na stavby

2. CSN 73 0810 reakce na oheri

2. CSN 73 0810 Sifeni pozaru stfeSnim plastém
uplatnéni pouze v pfipadé vyrobki
deklarovanych dle tab. 2. bod b)

7 ESN EN 15804+A2 opétovné vyuZiti nebo recyklovatelnost vyrobku

Zivotnost

pouziti surovin a druhotnych material( Setrnych
k zivotnimu prostfedi pfi stavbé

3. Podklady pro zpracovani STO:

CSN EN 15725

Zakladni pozadavek Technické dokumenty Vymezeni sledovanych vlastnosti:
narizeni vlady

2. CSN EN 13501-1, CSN P CEN/TS 15117 reakce na ohen (klasifikace)

2. CSN EN 13501-5, CSN P CEN/TS 16459, Sifeni pozaru stfeSnim plastém (klasifikace)

4. CSN 73 3610 tvarova presnost
4. CSN 73 3610 druh a minimalini tioustka materialu
4. CSN 73 3610 trvanlivost vici u¢inkiim prostredi, korozni

odolnost

Poznamka: Technickym dokumentem se rozumi evropské, ceské, zahrani¢ni, mezinarodni, podnikové normy, EAD,
technicka dokumentace vyrobce, projektova dokumentace apod.

4. Prehled dalSich pravnich predpisu, které se vztahuji na vyrobek (soubéh, doplikové pozadavky):

Pravni predpis:

Specifikace pozadavku:

zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpist

poZadavky na stavby

vyhlaska €. 145/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu

pozadavky na vlastnosti konstrukci, z nich odvozené pozadavky
na vlastnosti vyrobku

vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 268/2011
Sb.

poZzadavky na vlastnosti konstrukci, z nich odvozené poZadavky
na vlastnosti vyrobku

vyhlaska €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni
bezpec€nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaSka o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich
predpisl

poZzadavky z hlediska pozarni prevence

CSN 733610

pozadavky na aplikaci vyrobku ve stavbé

5. Popis vzorku (pfipadné reprezentanta) pro provedeni zkousek dle tab. 8:

ke zkouseni.

Vybér reprezentanta provede AO. Prihlizi se zejména k Cetnosti vyrobku v sortimentu, funkéni exponovanosti a vhodnosti

6. Pozadavky na technickou dokumentaci:

71 [X] podrobny popis vyrobku a vymezeni zptisobu pouZiti ve stavbé
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7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14

7.15

7.16

<] u dovazenych vyrobkil identifikaéni Gidaje o jejich vyrobci

[X] odkaz na harmonizované nebo uréené normy nebo STO, které budou vyuZity pro posuzovani shody

[X] projektové a vyrobni vykresy vyrobku

[X] technologicky postup pro jeho vyrobu

[X] technologicky postup pro pouZiti vyrobku ve stavbé

[X] technické vlastnosti vyrobku vztahujicich se k zakladnim pozadavkam

[X] popisy a vysvétleni nezbytné ke srozumitelnosti vykrest a funkce vyrobku

<] navody k pouZiti ve stavbé a pfipadna upozornéni

<] upozornéni na nebezpedi nebo omezeni pouzitelnosti vyrobku (navody musi byt v eském jazyce)

<] navrhové a konstrukéni vypodty a Gidaje o provedenych zkougkach

X zkusebni protokoly, popfipadé certifikaty (cely vyrobek, pfipadné vstupni materialy, polotovary nebo vyrobky)

[ ] bezpeénostni list podle nafizeni (ES) 1907/2006

X protokol o klasifikaci z hlediska pozarni odolnosti (jen pokud to plyne z povahy pouZiti vyrobku) nebo staticky
vypocet na ucinky pozaru

X] environmentalni prohlageni o produktu (EPD), popf. souvisejici dokumenty tykajici se environmentalnich
vlastnosti vyrobku - uplatnéni pouze v pfipadé vyrobkl deklarovanych dle tab. 2. bod b)

[ ]jiné

7. Vymezeni sledovanych vlastnosti a zplsobu jejich posouzeni:

Nazev sledované Zkusebni postup (ZP) Predmét . Poc?t
. I ~ kousky (ZK vyrobku pro
& vlastnosti: zkousky (ZK) |, 0 sku Poznamka:
CIT D
1. | Siteni pozaru stfe$nim CSN EN 13501-5 vyrobek 1 - | jen pokud pfipada do tvahy
plastém CSN P CEN/TS 16459
CSN P CEN/TS 1187
2 Reakce na ohen: &SN EN 13501-1 vyrobek 1 -- | jen pokud pfipada do uvahy
- nehoflavost CSN EN ISO 1182
- spalné teplo CSN EN ISO 1716
- zapalnost CSN EN ISO 11925-2
- tepleny Gcinek CSN EN 13823+Af1
jednotlivého hoficiho
predmétu
3 | Tvarova pfesnost CSN 73 0212-5 vyrobek 3 3
4 | Druh a minimaini tloustka | CSN EN 612 vyrobek 3 3 | minimalni tloustka podle CSN
materialu 73 3610
Trvanlivost vigi aginkdm | CSN EN 1SO 2360 vyrobek 3 3
5 prostfedi, korozni CSN EN ISO 2808
odolnost CSN EN ISO 2178
w0 wooa o uplatnéni pouze v pfipadé
g |Udrzitelne vyuzivani CSN ISO 14025 EPD - - | vyrobka deklarovanych dle Tab.
pfirodnich zdroja 2 bod b)

Poznamka: C - certifikace vyrobku; T - ovéfeni shody vyrobku; D - dohled nad certifikovanym vyrobkem

8. Upresnujici pozadavky na posouzeni systému Fizeni vyroby u vyrobce nebo popis zplisobu
kontroly vyrobkil dovozcem/distributorem:

AO provede posouzeni systému fizeni vyroby u vyrobce, zda odpovida pfislusné technické dokumentaci a zda systém
fizeni vyroby zabezpecluje, aby vyrobky uvadéné na trh splfiovaly pozadavky stanovené uréenymi normami, technickymi
predpisy nebo stavebnim technickym osvéd€enim a odpovidaly technické dokumentaci. Pokud u dovazenych vyrobku
dovozce/distributor nezajisti AO posouzeni systému fizeni vyroby u zahrani¢niho vyrobce, je pfedmétem posouzeni zplsob
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STAVEBNICH VYROBKU PODLE

narizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb., narizeni
vlady €. 215/2016 Sb. a nafizeni vliady €. 119/2024 Sb. (dale jen ,nafizeni viady*)

05.08.a,c
§5a,7,8

kontroly vyrobkda dovozcem/distributorem.

Upfesnéné pozadavky na systém Fizeni vyroby nebo kontrolu vyrobkd dovozcem jsou uvedeny v ,Pfiloze €. 3 NV &.
163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl.”

9.

Postup posuzovani shody autorizovanou osobou a navazné terminy:

Postup posuzovani shody AO:

Vydany dokument AO:
Doba platnosti:

Cetnost dohledu:

§5

certifikace vyrobku

certifikat vyrobku, zprava o vyhodnoceni
dohledu

neomezena - provadén dohled

1x za 12 mésicu

v odivodnénych pfipadech
mozno zkratit

§ 5a

certifikace vyrobku bez zkouseni pfi

certifikat, zprava o vyhodnoceni dohledu

neomezena - provadén dohled

1x za 12 mésict SRV

v odlivodnénych pfipadech

dohledu mozno zkratit
§7 protokol o ovéfeni shody neprovadén
provedeni zkoué'ek vzor!(u vyrobku a platnost protokolu nejvyse 5 let

posouzeni typu vyrobku

§8 STO neprovadén
posouzeni shody vyrobcem nebo platnost STO nejvyse 5 let
dovozcem/distributorem
10. Zpracovatel:

Zpracovatel: | Nazev subjektu: Sidlo: ICO Datum
aktualizace /
vydani

AO 204 Technicky a zkusebni ustav stavebni Praha s.p. Prosecka 811/76a 00015679 | 2024-12-01

190 00 Praha

11. Poznamky k jednotlivym tabulkam:

Poznamka k tab. 2:

Poznamka k tab. 3:

Poznamka k tab. 4:

TN 05.08.03.a,c_10/2024

Posuzovani udrzitelnosti staveb je kombinace posuzovani environmentalnich, socialnich a
ekonomickych vlastnosti zohledfiujici technické pozadavky a funkéni poZadavky staveb nebo
montovaného systému (Easti stavby), vyjadifena na urovni stavby.

Vyrobky jsou doplfikové posuzovany podle Metodického pokynu horizontalni pracovni skupiny
pro 7. ZP.

Podle NV 119/2024 Sb. vyrobce/dovozce, popt. distributor bude uvadét v prohlaseni o shodé
uplny soubor deklarovanych technickych vlastnosti v rozsahu poc¢ate¢ni zkousky typu, které
mohou ovlivnit alespon jeden ze zakladnich pozadavkd na stavby uvedenych v pfiloze €. 1 k
tomuto nafizeni; tyto vlastnosti se uvadéji v rozsahu pocate¢ni zkousky typu a vyjadfuji se
tfidou, urovni, mezni hodnotou nebo popisem tak, aby stavba mohla byt fddné navrZzena a
provedena.

V STO je tfeba stanovit nebo z pfislusné ur¢ené normy / uréenych norem vybrat takové
pozadavky na vyrobky ve vazbé na uréené pouZiti vyrobku a plnéni alespon jednoho ZP, aby
stavba mohla byt fadné navrzena a provedena a splfiovala pozadavky podle vyhlasky €.
146/2024 Sb., stanovujici pozadavky na vystavbu.
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Poznamka k tab. 8:

Poznamka k TN:

Pred zpracovanim rozsifené aplikace neni nutné zpracovat pfimou aplikaci vysledkd zkousek.
Provést odkaz na Metodicky pokyn (pokud je zpracovan).

Sledované vlastnosti se pro posuzovany vyrobek stanovi dle jeho konkrétniho urcéeni.
V pfipadé skupiny vyrobkt vybere AO reprezentanty tak, aby postihovali v§echny zplsoby
pouziti (Zlaby, tvarovky, trouby).

AO zvoli sledované vlastnosti pfi dohledu tak, aby postihla nejméné pfiznivé vysledky
z pocatecni zkousky typu.

PFi posouzeni trvanlivosti vyrobku mize AO alternativné zvolit i jiné zkuSebni postupy, davajici
ekvivalentni vysledky.

Ve smyslu CSN EN 13501-1 se ptislusné sledované vlastnosti a zku$ebni postupy stanovi
podle vysledné tfidy reakce na ohen.

Normy jsou uvedeny v€etné zmén v nedatovaném odkazu.

Nedatované oznaceni normy se vztahuje na aktualné platné znéni.

12. Platnost technického navodu pro jednotny postup autorizovanych osob pfi posuzovani shody
stavebnich vyrobkl

Cislo technického navodu: Datum zmény: 01.12.2024
05.08.03.a,c
Vedouci pracovni skupiny / AO: Ing. Miroslav Prochazka / AO 204

Aktualizoval / AO:*

* V pripadé, ze vedouci pracovni skupiny neni totozny s pracovnikem, ktery proved| aktualizaci
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