TECHNICKY NAVOD PRO CINNOSTI AUTORIZOVANYCH OSOB PRI POSUZOVANi SHODY
STAVEBNICH VYROBKU PODLE 05.08.b,c

nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb., nafizeni §7,8
vliady €. 215/2016 Sb. a naFizeni vlady €. 119/2024 Sb. (dale jen ,,naFizeni viady*)

Zpracovatel tohoto technického navodu je uveden v tabulce 11.

Zpracovatel prohlasuje, Ze technicky navod je zaloZen na ovérenych poznatcich védy, techniky a praxe, je v souladu
S obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, ¢eskymi technickymi normami a jinymi technickymi dokumenty, harmonizo-
vanymi technickymi normami a uréenymi normami, a to v8e ke dni zpracovani a/nebo aktualizace technického navodu.

Tento technicky navod je vyluéné uréen pro provadéni certifikace podle § 10 odst. 1 pism. a) zak. . 22/97 Sh. prova-
déné osobami autorizovanymi dle zak. ¢. 22/1997 Sb., postupem dle § 2 odst. 2 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. Zpra-
covatel technického navodu nenese odpovédnost za Skody zplisobené pouZitim technického navodu pro jiny tcel nez
vy§e uvedeny.

Drzitelem licence k technickému névodu je Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi.

Technicky navod je jednim ze zptisobu, jimZ Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a stéatni zkusebnictvi zajistuje
dodrZovani jednotného postupu autorizovanych osob pfi jejich ¢innosti ve smyslu ustanoveni § 11 odst. 1 zakona c.
22/1997 Sbh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

Technicky navod neni obecné zavazny.

Technicky nadvod je vytvoren tak, aby mohlo byt provedeno posouzeni shody také podle § 5 (vazba na § 10).

Podpurné dokumenty k TN - vzory kontrolnich listu - viz
https://koordinacesv.tzus.cz/technicke-navody/13-podpurne-dokumenty-k-tn

1. Vyrobkova skupina (podskupina)

Nazev: cislo technického
navodu

b) Systémy pro pfistup na stfechu, lavky a stupadla, pfislusenstvi stresnich krytin
pro pouziti, na ktera se vztahuji pozadavky z hlediska tfidy namahani stfech pfi
vnéjSim pozaru:

- vyrobky vyzadujici zkouseni §7

- vyrobky ,povaZované za vyhovujici bez zkoueni* §8 05.08.11.b,c

c) Rimsové a okapové prvky, mechanické upeviiovaci prvky pro stfe$ni krytiny,
prisluSenstvi stfeSnich krytin pro pouZiti jina §8
Snéhové zachytace plastové a kompozitni

2. Vymezeni zpusobu pouziti vyrobku ve stavbé:

a) Prvek do stfesni krytiny pro zadrzeni snéhu na stfeSe.
b) Pro pouziti vyrobku vyZadujici deklaraci environmentalnich vlastnosti v ramci posuzovani udrzitelnosti staveb.

3. Zakladni pozadavky a vymezeni sledovanych viastnosti:

Zakladni pozadavek Uréené normy Vymezeni sledovanych vlastnosti majici vztah k

narizeni vlady zakladnim pozadavkim na stavby

2. CSN 73 0810 reakce na oheri

CSN 73 0810 Sifeni pozaru stfe$nim plastém

uplatnéni pouze v pfipadé vyrobkl deklarovanych dle
tab. 2. bod b)

; &SN EN 15804+A2 opétovné vyuZziti nebo recyklovatelnost vyrobku

' Zivotnost

pouziti surovin a druhotnych materialt Setrnych k
zivotnimu prostfedi pfi stavbé
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4. Podklady pro zpracovani STO:

Zakladni pozadavek Technické dokumenty

nafrizeni vlady

Vymezeni sledovanych vlastnosti:

2. CSN EN 13501-1, CSN P CEN/TS 15117

reakce na ohen (klasifikace)

CSN EN 15725

2. CSN EN 13501-5, CSN P CEN/TS 16459,

Sifeni pozaru stfeSnim plastém (klasifikace)

pfiloha XVII

3. nafizeni 1907/2006 (ES) v platném znéni,

obsah kadmia

CSN EN 1991-1-1

odolnost vyrobku a jeho pfipevnéni viéi gravitaci

CSN EN 1991-1-3

odolnost vyrobku a jeho pfipevnéni vici ucinkiim

snéhu

4, CSN 73 1901-1, -2, -3 odolnost vigci gravitaci, tize a pohybu zadrzeného
snéhu

4. CSN 64 0770 trvanlivost vigi Gginkam prostredi

4. CSN 73 1901-1, -2, -3 vodoté&snost pfipojeni

Poznamka: Technickym dokumentem se rozumi evropské, ceské, zahrani¢ni, mezinarodni, podnikové normy,
EAD, technicka dokumentace vyrobce, projektova dokumentace apod.

5. Prehled dalSich pravnich predpisu, které se vztahuji na vyrobek (soubéh, doplinkové pozadavky):

Pravni predpis:

Specifikace pozadavku:

zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich
predpisl

pozadavky na stavby

vyhlaska €. 145/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu

pozadavky na vlastnosti konstrukci, z nich odvozené
pozadavky na vlastnosti vyrobku

vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 268/2011 Sb.

pozadavky na vlastnosti konstrukci, z nich odvozené
pozadavky na vlastnosti vyrobki

vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni
bezpecénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska
o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjSich predpisl

poZadavky z hlediska pozarni prevence

nafizeni 1907/2006 (ES), v platném znéni, pfiloha XVII

pro vybrané plasty plati zakaz barveni a stabilizace
slou¢eninami kadmia

CSN 73 0802, CSN 73 0804 a normy navazujici

pozarni bezpecnost z hlediska vySky pouziti

CSN 73 3610

pozadavky na aplikaci vyrobku ve stavbé

6. Popis vzorku (pfipadné reprezentanta) pro provedeni zkousek dle tab. 8:

ke zkouseni.

Vybér reprezentanta provede AO. Prihlizi se zejména k Cetnosti vyrobku v sortimentu, funk&ni exponovanosti a vhodnosti

7. Pozadavky na technickou dokumentaci:

7.1 X podrobny popis vyrobku a vymezeni zplsobu pouZiti ve stavbé

7.2 X u dovazenych vyrobk identifikadni Gdaje o jejich vyrobci

7.3 Xl odkaz na harmonizované nebo uréené normy nebo STO, které budou vyuZity pro posuzovani shody
7.4 X1 projektové a vyrobni vykresy vyrobku

7.5  [X technologicky postup pro jeho vyrobu

7.6 X1 technologicky postup pro pouZiti vyrobku ve stavbé

7.7 [X] technické vlastnosti vyrobku vztahujicich se k zakladnim poZadavkdm

7.8 X popisy a vysvétleni nezbytné ke srozumitelnosti vykrest a funkce vyrobku

7.9 X navody k pouZiti ve stavbé a pfipadna upozornéni

7.10 [X] upozornéni na nebezped&i nebo omezeni pouzitelnosti vyrobku (navody musi byt v eském jazyce)
7.11 X navrhové a konstrukéni vypodty a udaje o provedenych zkouskach

7.12

X] zkusebni protokoly, popfipadé certifikaty (cely vyrobek, pfipadné vstupni materidly, polotovary nebo vyrobky)
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TECHNICKY NAVOD PRO CINNOSTI AUTORIZOVANYCH OSOB PRI POSUZOVANi SHODY
STAVEBNICH VYROBKU PODLE 05.08.b,c
nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb., nafizeni §7,8
vliady €. 215/2016 Sb. a naFizeni vlady €. 119/2024 Sb. (dale jen ,,naFizeni viady*)
7.13 [ bezpecnostni list podle nafizeni (ES) 1907/2006
7.14 [X protokol o klasifikaci z hlediska pozarni odolnosti (jen pokud to plyne z povahy pouZiti vyrobku) nebo staticky
vypocet na ucinky pozaru
7.15 [X] environmentalni prohlaseni o produktu (EPD), popf. souvisejici dokumenty tykajici se environmentalnich viastnosti
vyrobku - uplatnéni pouze v pfipadé vyrobku deklarovanych dle tab. 2. bod b)
7.16 [ jiné
8. Vymezeni sledovanych vlastnosti a zplsobu jejich posouzeni:
. . . . " Pocet
Nazev sledované Zkusebni postup (ZP) Predmét ’ .
. - - vyrobku pro
c. vlastnosti: zkousky (ZK) Zkouskil Poznamka:
CIT D
1 | Sifeni pozaru stfesnim CSN EN 13501-5 vyrobek 1 -- | jen pokud pfipada do uvahy
plastém CSN P CEN/TS 16459
CSN P CEN/TS 1187
2 Reakce na oheri: C:JSN EN 13501-1 vyrobek 1 -- | jen pokud pfipada do uvahy
- nehoflavost CSN EN ISO 1182 ed. 2
- spalné teplo CSN EN ISO 1716
- zapalnost CSN EN ISO 11925-2
- tepleny Uc€inek CSN EN 13823+A1
jednotlivého hoficiho
pfedmétu
3 Odolnost vyrobku a jeho C:)SN 73 2030 vyrobek 3 3 | zkusebni metoda se zvoli
pfipevnéni CSN EN 1383 dle zplsobu pfipevnéni
QSN 73 2577 vyrobku, alternativné Ize
CSN EN 364 pouzit jiné normované
zkuSebni postupy
4 | Tvarova a rozmérova CSN EN 607, pFil. C vyrobek 3 3 | alternativné Ize podle
stalost konstrukce vyrobku pouzit
jiné normované zkusebni
postupy
5 Tvarova presnost C::SN EN 607 vyrobek 3 3
CSN 73 0212-5
6 Trvanlivost vaci Gcinkdim @SN EN 607, ¢l. 14 vyrobek 3 3 | alternativné Ize pouzit podle
prostredi CSN 64 0770 materialu vyrobku jiné
normované zkusebni
postupy
7 Vodotésnost pfipojeni C::SN EN 539-1, vyrobek 3 1 |jen vyrobky pfipojované
CSN EN 491 k nosné konstrukci stfechy
CSN EN 516, ¢l. 4 pFiSroubovanim nebo jinym
CSN 75 0905 pfipojenim pfimo pfes
krytinu, prasak spojem se
nepfipousti
8 Obsah kadmia CSN EN 1122, metoda A vyrobek 1 1 max. 0,01 % hmotnostnich
nebo metody popsané Cd
CSN EN ISO 5961
CSN EN ISO 11885
Udrzitelné vyuzivani = uplatnécni pouze v pfl’padé
9 ofirodnich zdrojt CSN ISO 14025 EPD - - | vyrobku deklarovanych dle
Tab. 2 bod b)

Poznamka: C - certifikace vyrobku; T - ovéfeni shody vyrobku; D - dohled nad certifikovanym vyrobkem
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TECHNICKY NAVOD PRO CINNOSTI AUTORIZOVANYCH OSOB PRI POSUZOVANi SHODY
STAVEBNICH VYROBKU PODLE 05.08.b,c
nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb., nafizeni §7,8

vliady €. 215/2016 Sb. a naFizeni vlady €. 119/2024 Sb. (dale jen ,,naFizeni viady*)

9. Upfesiujici pozadavky na posouzeni systému fizeni vyroby u vyrobce nebo popis zplisobu
kontroly vyrobkii dovozcem/distributorem:

AO provede posouzeni systému Fizeni vyroby u vyrobce, zda odpovida pfislusné technické dokumentaci a zda systém fizeni
vyroby zabezpecuje, aby vyrobky uvadéné na trh splfiovaly pozadavky stanovené uréenymi normami, technickymi pfedpisy
nebo stavebnim technickym osvédéenim a odpovidaly technické dokumentaci. Pokud u dovazenych vyrobku
dovozcel/distributor nezajisti AO posouzeni systému Fizeni vyroby u zahrani¢niho vyrobce, je pfedmétem posouzeni zpUsob
kontroly vyrobkd dovozcem/distributorem.

Upfesnéné pozadavky na systém fizeni vyroby nebo kontrolu vyrobkd dovozcem jsou uvedeny v ,Pfiloze €. 3 NV €. 163/2002
Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi.”.

10. Postup posuzovani shody autorizovanou osobou a navazné terminy:

Postup posuzovani shody AO: Vydany dokument AO: Cetnost dohledu:
Doba platnosti:
§5 certifikat vyrobku, zprava o vyhodnoceni 1x za 12 mésicu
certifikace vyrobku dohledu v odivodnénych pfipadech
neomezena - provadén dohled mozno zkratit
§8 STO neprovadén

posouzeni shody vyrobcem nebo platnost STO nejvyse 5 let
dovozcem/distributorem

11. Zpracovatel:

Zpracovatel: | Nazev subjektu: Sidlo: ICO Datum
aktualizace /
vydani

AO 204 Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha s.p. Prosecka 811/76a 00015679 2024-12-01

190 00 Praha

12. Poznamky k jednotlivym tabulkam:

Poznamka k tab. 2: Posuzovani udrzitelnosti staveb je kombinace posuzovani environmentalnich, socialnich a
ekonomickych vlastnosti zohlednujici technické pozadavky a funkéni pozadavky staveb nebo
montovaného systému (€asti stavby), vyjadfena na urovni stavby.

Vyrobky jsou doplrikové posuzovany podle Metodického pokynu horizontélni pracovni skupiny
pro 7. ZP.

Poznamka k tab. 3: Podle NV 119/2024 Sb. vyrobce/dovozce, popf. distributor bude uvadét v prohlaseni o shodé
uplny soubor deklarovanych technickych viastnosti v rozsahu poc&ate¢ni zkousky typu, které
mohou ovlivnit alespon jeden ze zakladnich poZadavkd na stavby uvedenych v pfiloze €. 1 k
tomuto nafizeni; tyto vlastnosti se uvadéji v rozsahu pocate¢ni zkousky typu a vyjadfuji se
tfidou, urovni, mezni hodnotou nebo popisem tak, aby stavba mohla byt fadné navrZzena a
provedena.

Poznamka k tab. 4: V STO je tfeba stanovit nebo z pfislusné ur¢ené normy / uréenych norem vybrat takové
pozadavky na vyrobky ve vazbé na uréené pouziti vyrobku a plnéni alespori jednoho ZP, aby
stavba mohla byt f&dné navrZzena a provedena a splfiovala poZadavky podle vyhlasky ¢&.
146/2024 Sb., stanovujici pozadavky na vystavbu.

Pfed zpracovanim rozsifené aplikace neni nutné zpracovat pfimou aplikaci vysledk( zkou$ek.
Provést odkaz na Metodicky pokyn (pokud je zpracovan).

Poznamka k tab. 8: Sledované vlastnosti se pro posuzovany vyrobek stanovi dle jeho konkrétniho uréeni. V pfipadé
skupiny vyrobku vybere AO reprezentanty tak, aby postihovali vSechny zpUsoby pouziti (zlaby,
tvarovky, trouby).

Pfi posouzeni odolnosti vyrobku a jeho pfipevnéni AO zvlast posoudi pro vyrobky uréené do

Sikmych stfech jejich schopnost zadrzet vysokou vrstvu snéhu slozenou z vice vrstev raznych
vlastnosti.
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AO zvoli sledované vlastnosti pfi dohledu tak, aby postihla nejméné pfiznivé vysledky

z pocatecni zkousky typu.

PFi posouzeni trvanlivosti mize AO alternativné zvolit i jiné zkuSebni postupy, davajici

ekvivalentni vysledky.

Ve smyslu CSN EN 13501-1 se pfisluné sledované vlastnosti a zkusebni postupy stanovi

podle vysledné tfidy reakce na oher.
Poznamka k TN: Normy jsou uvedeny v€etn& zmén v nedatovaném odkazu.

Nedatované oznaceni normy se vztahuje na aktualné platné znéni.

13. Platnost technického navodu pro jednotny postup autorizovanych osob pfi posuzovani shody

stavebnich vyrobk

Cislo technického navodu: Datum zmény: 01.12.2024
05.08.11.b,c
Vedouci pracovni skupiny / AO: Ing. Miroslav Prochazka / AO 204

Aktualizoval / AO:*

* V pripadé, Ze vedouci pracovni skupiny neni totozny s pracovnikem, ktery proved| revizi
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