TECHNICKY NAVOD PRO CINNOSTI AUTORIZOVANYCH OSOB PRI POSUZOVANI
SHODY STAVEBNICH VYROBKU PODLE

nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vliady €. 312/2005 Sb.
a narizeni vlady €. 215/2016 Sb. (dale jen ,,naFizeni vliady*)

05.12 a, b
§5a,7,8

Zpracovatel tohoto technického navodu je uveden v tabulce 11.

Zpracovatel prohlasuje, Ze technicky navod je zaloZen na ovéfenych poznatcich védy, techniky a praxe,
je v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, ceskymi technickymi normami a jinymi technickymi
dokumenty, harmonizovanymi technickymi normami a uréenymi normami, a to vse ke dni zpracovani
a/nebo aktualizace technického navodu.

Tento technicky navod je vyluéné uréen pro provadéni certifikace podle § 10 odst. 1 bod a) zakona
¢. 22/1997 Sb. provadéné osobami autorizovanymi dle zakona ¢. 22/1997 Sb., postupem dle § 2 odst. 1
Nafizeni viddy & 163/2002 Sb. Zpracovatel technického ndvodu nenese odpovédnost za $kody zplsobené
pouzitim technického navodu pro jiny ucel nez vyse uvedeny.

Za $kodu zplsobenou technickym ndvodem, ve smyslu odpovédnosti $kody zplsobené informaci nebo
radou podle ustanoveni § 2950 zdkona & 89/2012, oblansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisd,
odpovida zpracovatel technického navodu.

Drzitelem licence k technickému navodu je Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkusebnictvi.

Technicky ndvod je jednim ze zpdsobd, jimZ Urfad pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkuSebnictvi zajistuje dodrZovani jednotného postupu autorizovanych osob pfi jejich &nnosti ve smyslu
ustanoveni § 11 odst. 1 zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
dopinéni nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Technicky ndvod neni obecné zavazny.

Technicky navod je vytvofen tak, aby mohlo byt provedeno posouzeni shody také podle § 5
(vazba na § 10).

Lze provést ovéreni stalosti vlastnosti dle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011
ve znéni pozdéjSich zmén - podle

EAD 350141-00-1106 Tésnéni linearnich spojl a spar nebo

EAD 350005-00-1104 Intumescentni pozarné ochranné a tésnici vyrobky nebo

EAD 350454-00-1104 Vyrobky pro protipozarni prepazky a tésnéni
1. Vyrobkova skupina (podskupina)

Nazev: ¢islo technického
navodu

Vyrobky pro pozarni pfepazky a pozarni tésnéni a vyrobky pro ochranu proti pozaru
(v€etné ochrannych povrchovych uprav)

a) na které se vztahuji pozadavky na pozarni odolnost § 5a
b) pro pouziti, na ktera se vztahuji pozadavky reakce na oheri
s pfedepsanou Urovni All, A2t BY, C? § 5a 05.12.01.a.b
Al1?, A22,B% C% D, E §7
(A1azE) F §8

Pozarni tmely

2. Vymezeni zpUsobu pouziti vyrobku ve stavbé:

a) Tmely pro utésnéni prostupti a spar v pozarné délicich konstrukcich, spliiujici zaroven pozadavky normy
CSN EN ISO 11600.
b) Pro pouziti vyrobku vyZadujici deklaraci environmentalnich viastnosti v rdmci posuzovani udrzitelnosti staveb.

3. Zakladni pozadavky a vymezeni sledovanych vlastnosti:

Zakladni pozadavek Uréené normy Vymezeni sledovanych vlastnosti:
narizeni vlady

1 CSN EN ISO 11600 Stékavost

1 CSN EN I1SO 11600 Tahové vlastnosti

1 CSN EN I1SO 11600 PFilnavost a soudrznost
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Zakladni pozadavek
nafrizeni vlady

Uréené normy

Vymezeni sledovanych vlastnosti:

CSN EN 15804+A2

1 CSN EN I1SO 11600 Objemové zmény
1 CSN EN ISO 11600 Elastické zotaveni
2 CSN 73 0810 PoZarni odolnost
2 CSN 73 0810 Reakce na ohefi
=

Uplatnéni pouze v pfipadé vyrobku
deklarovanych dle tab. 2. bod b)

Opétovné vyuziti nebo recyklovatelnost vyrobku
Zivotnost

Pouziti surovin a druhotnych materiald Setrnych
k Zivotnimu prostiedi pfi stavbé

4. Podklady pro zpracovani STO:

Zakladni pozadavek
narizeni vlady

Technické dokumenty

Vymezeni sledovanych vlastnosti:

nebo EAD 350454-00-1104

2 @SN EN 13501-2, @SN EN 15882-3, Pozarni odolnost (klasifikace s vyuzitim pfimé
CSN EN 15882-4, CSN EN 15725 i rozSitené aplikace vysledkd zkou$ek)

2 CSN EN 13501-1, CSN P CEN/TS 15117 Reakce na ohen (klasifikace)

2-6 EAD 350141-00-1106, EAD 350005-00-1104 | Vlastnosti dle deklarace pouziti (viz tab. 2)

Poznamka: Technickym dokumentem se rozumi evropské,

ceskeé,

zahraniéni, mezinarodni, podnikové

normy, EAD, technicka dokumentace vyrobce, projektova dokumentace apod.

5. Prehled dalsich technickych predpisu, které se vztahuji na vyrobek (soubéh, dopliikové

pozadavky):

Technicky predpis:

Specifikace pozadavku:

Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb., vyhlasky ¢. 323/2017 Sb. a
vyhlasky €. 266/2021 Sb. — zruSena k 1.1.2021 (ale podle § 332a nového
stavebniho zakona plati: Do doby vydani provadécich pravnich predpist podle §
152 tohoto zakona, nejpozdeji vSak do 1.7.2027, se postupuje podle provadécich
pravnich predpist k provedeni § 194 zédkona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni tc¢inném ke
dni pfedchézejicimu jejich zruseni timto zékonem. Césti provéadécich pravnich
predpist podle véty prvni, které jsou v rozporu s timto zakonem, se nepouZiji).

Technické pozadavky na stavby

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti
a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve
znéni vyhlasky ¢. 221/2014 Sb., vyhlasky ¢. 19/2021 Sb. a vyhlasky ¢.
377/2021 Sh.

Pozarni bezpe¢nost

Vyhlaska MV €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany
staveb, ve znéni vyhlasky &. 268/2011 Sb. a vyhlasky €. 232/2023 Sb.

Pozarni bezpenost

Zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni zakona ¢. 195/2022 Sb.
a zakona ¢. 152/2023 Sb.

Technické poZadavky na stavby

Zakon €. 634/1992 Sh., o ochrané spotfebitele, ve znéni pozdéjSich
predpist

Navod k pouziti v ¢estiné

Zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdéjsich predpist
(posledni aktualizace 87/2023 Sbh.)

Uvedeni obalu na trh; znaceni obal(.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich pfedpisl (posledni aktualizace
167/2023 Sh.)

Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho
prostredi

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o
zmeéné nekterych zakonl (chemicky zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, v platném
znéni.

Obsah nebezpetnych latek, obsah Cré*
Vyrobek smi obsahovat nebezpecné latky
a pfipravky uvedené v seznamu v pfiloze
XVII pouze za stanovenych podminek.
Obsah bezpec&nostnich listl nebezpecnych
chemickych latek.

VyhlaSka &. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych,

Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho
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Technicky predpis: Specifikace pozadavku:

fyzikalnich a biologickych ukazatelll pro vnitini prostfedi pobytovych prostfedi

mistnosti nékterych staveb, ve znéni vyhlasky €. 304/2022 Sb.

Nafizeni vliady €. 116/2016 Sb., o posuzovani shody zafizeni a
ochrannych systému uréenych k pouziti v prostfedi s nebezpecim
vybuchu pfi jejich dodavani na trh

ZAaKl. poz. €. 2 o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb zafizeni a
ochrannych systém( uréenych k pouZiti
v prostfedi s nebezpecim vybuchu

6. Popis vzorku (pfipadné reprezentanta) pro provedeni zkousek dle tab. 8:

Odebiraji se jednotlivé typy tmell.

7. Pozadavky na technickou dokumentaci:

7.1 X podrobny popis vyrobku a vymezeni zplsobu pouZiti ve stavbé
7.2 X] u dovazenych vyrobk identifikadni Gdaje o jejich vyrobci

7.3 Xl odkaz na harmonizované nebo uréené normy nebo STO, které budou vyuZity pro posuzovani shody

7.4 [ projektové a vyrobni vykresy vyrobku

7.5 [ technologicky postup pro jeho vyrobu

7.6 X1 technologicky postup pro pouZiti vyrobku ve stavbé

7.7 X technické vlastnosti vyrobku vztahujicich se k zakladnim poZadavkam
7.8 [ popisy a vysvétleni nezbytné ke srozumitelnosti vykrest a funkce vyrobku
7.9 X navody k pouZziti ve stavbé a pripadna upozornéni

7.10 [Xl upozornéni na nebezpedi nebo omezeni pouZitelnosti vyrobku (navody musi byt v ceském jazyce)

7.11 [ vysledky navrhovych a konstruké&nich vypoétil a provedenych zkousek

7.12 X zkusebni protokoly, popfipadé certifikaty

7.13 X bezpeénostni list podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 v platném znéni

714 X Pozarné klasifikacni osvédceni (podle CSN 730810) / Protokol o klasifikaci (podle CSN EN 3501-1,
CSN EN 13501-2), pfipadné s vyuzitim norem pro rozSifenou aplikaci vysledk( zkouSek pozarni
odolnosti (viz tab. 4)

7.15 [X] Environmentalni prohlageni o produktu (EPD), popF. souvisejici dokumenty tykajici se environmentalnich

vlastnosti vyrobku - uplatnéni pouze v pfipadé vyrobku deklarovanych dle tab. 2. bod b)

8. Vymezeni sledovanych viastnosti a zpasobu jejich posouzeni:

Pocet
Predmét vzorku
€. [Nazev sledované vlastnosti: | Zkus$ebni postup: zkousky: C D | Poznamka:
1. | Stékavost CSN EN ISO 7390 vzorek tmelu 51 (32
Tahové vlastnosti (protazeni CSN EN ISO 8339 vzorek tmelu
pfi pfetrzeni v %)
2. | Tahové vlastnosti po ponofeni (:ZSN EN 1SO 10590, vzorek tmelu dle zplsobu
ve vodé; taznost, pfilnavost CSN EN ISO 10591 3 pouZiti
3. Tahové vlastnosti pfi CSN EN ISO 8340 vzorek tmelu
udrzovaném protazeni
4, Pfilnavost a soudrznost pfi CSN EN ISO 9046 vzorek tmelu u plastickych
konstantni teploté tmel(
5. PFilnavost a soudrznost pfi CSN EN ISO 9047 vzorek tmelu u elastickych
proménlivé teploté tmeld
6. Objemové a hmotnostni zmé&ny | CSN EN ISO 10563 vzorek tmelu
7. Elastické zotaveni po CSN EN ISO 7389 vzorek tmelu u elastickych
udrzovaném protazeni tmelll
8. Pozarni odolnost t&snéni C:)SN EN 1366-3 9, 4 | vzorek utédsnéné | 19 11
prostupu a spar CSN EN 1366-4 9 konstrukce
(klasifikace dle CSN EN
13501-2 s moznosti vyuziti
rozSifené aplikace dle CSN
EN 15882-3 19 &j
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CSN EN 15882-4;
CSN EN 15725)

9. | Reakce na oher: (klasifikace dle 6)
CSN EN 13501-1, pfip.
CSN P CEN/TS 15117), zkusebni vzorek
— Nehoflavost CSNEN ISO 1182,
— Spalné teplo CSN EN ISO 1716,
_Zépa|nost QSN EN ISO 11925-2,
— Tepelny uginek jednotliveho | CSN EN 13823+A1
hoficiho pfedmétu
10. | Stanoveni obsahu Cré* (jJSN EN 196-10, Zkusebni vzorek | 1% | 19 [utmelu s obsahem
CSN ISO 11083 cementu 7
11. | Zdravotni nezavadnost Bezpecnostni list vyrobce ZkuSebni vzorek
Zku$ebni metoda odborného
pracovisté (napf. SZU)
CSN EN 16516
12. | Trvanlivost —kategorie pouziti | Deklarace typu: X,Y1,Y2, Z1 -
dle prostredi nebo Z> 1M
13. | Udrzitelné vyuzivani ptirodnich | CSN ISO 14025 EPD - - uplatnéni pouze
zdroju v pfipadé vyrobku
deklarovanych dle
Tab. 2 bod b)
Poznamka: C - certifikace vyrobku; D - dohled nad certifikovanym vyrobkem

9. Upfesiujici pozadavky na posouzeni systému fizeni vyroby u vyrobce nebo popis zplisobu

kontroly vyrobkl dovozcem/

distributorem:

AO provede posouzeni systému fizeni vyroby u vyrobce nebo kontroly dovozcem/ distributorem. Posouzeni a nasledné
dohledy se provadéji podle pozadavkl ptilohy €. 3 nafizeni viady.

10. Postup posuzovani shody autorizovanou osobou a navazné terminy:

Postup posuzovani shody AO:

Doba platnosti:

Vydany dokument AO:

Cetnost dohledu:

§5 certifikat vyrobku, zprava o dohledu 1x za 12 mésicu
certifikace vyrobku neomezena - provadén dohled
§ 5a certifikat vyrobku, zprava o dohledu 1x za 12 mésicti SRV
certifikace vyrobku bez zkousek pfi | heomezena - provadén dohled
dohledu
§7 protokol o ovéfeni shody neprovadén
ovéfeni shody vyrobku 3 roky
§8 STO neprovadén
posouzeni shody vyrobcem 3 roky
11. Zpracovatel:
Zpracovatel: Nazev subjektu: Sidlo: ICo E akt}Ja’hzace
Ivydani
AO 204 Technicky a zl’<u§ebn|' Prosecka 811/76a, 190 00 000 15 679 2023-12-01
Ustav stavebni Praha, s.p. | Praha 9 - Prosek
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12. Poznamky k jednotlivym tabulkam:

Poznamka k tab. 1.: 9 Vyrobky/materidly, u nichZ jasné stanovena etapa vyrobniho procesu vede k lepsi
klasifikaci z hlediska reakce na oheri (napf. pfidanim retardér hofeni nebo omezenim
organickych material()

2 Vyrobky/materialy, na které se nevztahuje poznamka?®

3) Vyrobky/materialy, u nichz se nevyZzaduje zkou$eni reakce na ohefi (napf.
vyrobky/materialy tfid A1 podle rozhodnuti Komise 96/603 ES, ve znéni rozhodnuti
Komise 2000/605 ES

Posuzovani udrzitelnosti staveb je kombinace posuzovani environmentalnich, socialnich a

ekonomickych vlastnosti zohledriujici technické pozadavky a funkéni pozadavky staveb

nebo montovaného systému (€asti stavby), vyjadfena na urovni stavby.

Vyrobky jsou doplfikové posuzovany podle Metodického pokynu horizontalni pracovni

skupiny pro 7. ZP.

Poznamka k tab. 3.: 04 31.10.2022 &SN EN 15 804+A2 nahradila CSN EN+A1 z &ervence 2014

1 Celkem 5 kartusi pro zkousky ¢. 1 az 7

2) Celkem 3 kartu$e pro 2 az 3 zkousky vybrané AO

3) Zkuebni norma dle deklarovaného typu tmelu (elasticky nebo plasticky)

4 Pouzije se zku$ebni postup odpovidajici typu tésnéné konstrukce

% Pocet vzorkt mize byt upfesnén dle druhu konstrukce

® Ve smyslu CSN EN 13501-1 se pfislusné sledované vlastnosti a zkusebni
postupy stanovi podle vysledné tfidy reakce na oheri.

7 Neprovadi se, pokud Zadatel dolozi spinéni pozadavku Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 pro pouzity cement.

8) Tésnéni prostuptl se zkousi podle CSN EN 1366-3:2023. Platnost vysledk(i podle
drivéjsi (zrusené) normy CSN EN 1366-3:2009 je do 31.12.2025.

Poznamka k tab. 2.:

Poznamka k tab. 8.:

(zrugené) normy CSN EN 1366-4+A1:2010 je do 31.12.2024.

10) Agkoliv je CSN EN 15882-3 vydana v r. 2009, nenavazuje na zrusenou CSN EN 1366-3:
2009, ale na zruSenou CSN EN 1366-3:2005. | kdyZ je to platna norma, méla by se
pouzivat v omezeném rozsahu tak, aby nebyla v konfliktu s pfimymi aplikacemi podle
novéjsich verzi CSN EN 1366-3 (které jsou detailn&jsi).

11) Pred zpracovani roz$ifené aplikace je nutno zpracovat pifimé aplikace vysledku
zkousek.

Normy jsou uvedeny v€etné zmén v nedatovaném odkazu.

Poznamka k TN: Nedatované oznaceni normy se vztahuje na aktualné platné znéni.

13. Platnost technického navodu pro jednotny postup autorizovanych osob pfi posuzovani shody
stavebnich vyrobku

Cislo technického navodu: Platnost od: 01.12.2023
05.12.01.a,b Platnost do: 30.11.2024
Vedouci pracovni skupiny/ AO: Katefina Kubickova/ AO 204
Aktualizoval/AO:* jméno/ AO 204

*v pripadé, Ze vedouci pracovni skupiny neni totozny s pracovnikem, ktery proved! aktualizaci
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